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不锈钢简介 

含有12%Cr以上的钢，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具
有不锈性的钢种称为不锈钢，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介
质或具有不锈性的钢种称为不锈钢。 
可分为: 
 

1.马氏体钢 
2.铁素体钢 
3.奥氏体钢 
4.奥氏体-铁素体（双相）不锈钢 
5.沉淀硬化不锈钢 

 



组织与铁素体含量 



凝固模式与铁素体含量 



奥氏体系以302为基础 
(18Cr-8Ni-0.15C) 

• 减C304耐酸 

• 增Cr、Ni309更耐蚀、耐热、耐氧化 

• 加Mo、Ni316、317耐孔蚀、增高温强度 

• 加Nb、Ta347、348耐晶界腐蚀 

• 以Mn代Ni202、204、205降低成本 

 

 

代表焊材: 
• 308L for 304 
• 309L for 异材接合 
• 316L for 316 
• 347 for 晶间腐蚀 
• 310 for  高温应用 



KFW-316L-法兰组装 

KFW-309L –碳鋼&不銹鋼接合 

KMS-308L 
(不銹鋼管道) 
 

KTS-308L 

(不銹鋼打底) 
 

KW-308L+KF-300S –堆焊 

奧氏體不銹鋼各式應用 



超低溫應用 

• 降低C含量 

 

• 優化Cr&Ni當量 

 

• 調整FN值 



晶间腐蚀(敏化现象) 

425~800℃ 
(800~1500℉) 

阴极 

阳极 



防止敏化現象對策 

• 固溶化處理 

• 降低C含量 

• 添加Ti或Nb等穩定元素 



晶间腐蚀(IGC)测试 

规范: ASTM A262E 

硫酸-硫酸铜腐蚀液 
24小时 



晶间腐蚀(IGC)测试結果 

 KMS-308L (MIG)            KTS-308L(TIG)  KFW-308L (FCAW)  KS-308L (SMAW) 



KFW-308L  1.2 mm 
200A 32V  CO2 

Position: 2F 

焊接工艺性极佳之 
不锈钢药芯焊丝 



铁素体系以430为基础 
(18Cr-0.12C) 

• 减Cr429(16Cr) 耐酸 

• 减Cr、增Ti409(11Cr) 汽车排气管专用 

• 增Ti439(18Cr) 汽车排气管专用 

 
代表焊材: 
• 409Ti 
• 439Ti 
• 430LNB 
 

排气管 





马氏体系以420为基础 
(13Cr-0.35C) 

• 减C 410 (13Cr-0.15C)耐蚀、增韧性 

• 减Si 403抗热 

• 加Ni 414耐蚀、增韧性 

• 加S 416提高切削性 

• 加Cr、加C 440C (18Cr-1.2C)提高耐蚀性 

 





双相钢系以329为基础 

 (25Cr-4Ni-1.5Mo) 

• 减Cr、加Ni329JI 

• 减Cr、C、加Mo抗孔蚀与提高高温强度 

 



双相钢应用 

• 化学品船 

• 建筑结构 

– 桥梁与混凝土钢筋 

– 建筑设施 

• 深海油田 

• 海水淡化 

• 能源环保 

– 太阳能、核能 

– 废水废气处理设备 

 



雙相鋼特性 

高强度 

减少厚度(轻量化) 

降低成本 

节能减碳 耐蚀性 



双相钢的耐孔蚀能力 



双相钢焊接工艺性能 



双相钢焊材实绩 

• 川东船厂 
• 德盛船厂 
• 平台船厂 
• 东风船厂 
• 厦门船厂 
• 京雷科技 
• 江源化工 
• 九源机械 
• 湘潭水泵厂 
• 雷锋水泵厂 
• 三洋造纸厂 
• 三轮化机厂 

 



广泰分析仪器 

火花式分光仪 X光荧光分析仪 

碳硫分析仪 氧氮分析仪 



广泰分析仪器 

万能试验仪 冲击试验机 

金相显微镜 
铁素体测定仪 



奥氏体  AWS 

KS-307 A5.4/A5.4M E307-16 

KS-308 A5.4/A5.4M E308-16 

KS-308H A5.4/A5.4M E308H-16 

KS-308L A5.4/A5.4M E308L-16 

KS-308LT A5.4/A5.4M E308L-16 

KS-308EL A5.4/A5.4M E308L-16 

KS-309 A5.4/A5.4M E309-16 

KS-309L A5.4/A5.4M E309L-16 

KS-309Mo A 5.4/A5.4M E309Mo-16 

KS-309MoL A5.4/A5.4M E309LMo-16 

KS-347 A5.4/A5.4M E347-16 

马氏体/铁素体 AWS 

KS-410 A5.4/A5.4M E410-16 

KS-410NiMo A5.4/A5.4M E410NiMo-16 

双相钢 AWS 

KS-2209 A5.4/A5.4M E2209-16 

KS-2594 A5.4/A5.4M E2594-16 

奥氏体  AWS 

KS-310 A5.4/A5.4M E310-16 

KS-310Mo A5.4/A5.4M E310Mo-16 

KS-310HC A5.4/A5.4M E310H-16 

KS-312 A5.4/A5.4M E312-16 

KS-312BLUE A5.4/A5.4M E312-16 

KS-316 A5.4/A5.4M E316-16 

KS-316L A5.4/A5.4M E316L-16 

KS-316ULC A5.4/A5.4M E316L-16 

KS-317 A5.4/A5.4M E317-16 

KS-317L A5.4/A5.4M E317L-16 

KS-318 A5.4/A5.4M E318-16 

电焊条(Covered Electrode) 



奥氏体  AWS 

KMS-307HM - 

KMS-307Si - 

KMS-308 A5.9/A5.9M ER308 

KMS-308L A5.9/A5.9M ER308L 

KMS-308H A5.9/A5.9M ER308H 

KMS-308LSi A5.9/A5.9M ER308LSi 

KMS-309 A5.9/A5.9M ER309 

KMS-309LMO A5.9/A5.9M ER309LMO 

KMS-309L A5.9/A5.9M ER309L 

KMS-309LSi A5.9/A5.9M ER309LSi 

KMS-310 A5.9/A5.9M ER310 

KMS-312 A5.9/A5.9M ER312 

奥氏体 AWS 

KMS-316 A5.9/A5.9M ER316 

KMS-316L A5.9/A5.9M ER316L 

KMS-316H A5.9/A5.9M ER316H 

KMS-316LSi A5.9/A5.9M ER316LSi 

KMS-317 A5.9/A5.9M ER317 

KMS-317L A5.9/A5.9M ER317L 

KMS-320 A5.9/A5.9M ER320 

KMS-330 A5.9/A5.9M ER330 

KMS-347 A5.9/A5.9M ER347 

KMS-347H A5.9/A5.9M ER347 

KMS-347Si A5.9/A5.9M ER347Si 

KMS-385 A5.9/A5.9M ER385 

马氏体/铁素体 AWS 

KMS-409T1 A5.9/A5.9M ER409 

KMS-409Cb A5.9/A5.9M ER409Nb 

KMS-410 A5.9/A5.9M ER410 

KMS-420 A5.9/A5.9M ER420 

KMS-430 A5.9/A5.9M ER430 

KMS-430Nb A5.9/A5.9M ER430 

KMS-439T1 A5.9/A5.9M ER439 

沉淀硬化 AWS 

KMS-630 A5.9/A5.9M ER630 

双相钢 AWS 
KMS-2209 A5.9/A5.9M ER2209 

KMS-2594 A5.9/A5.9M ER2594 

实心焊丝(MIG Wire) 



双相钢 AWS 

KTS-2209 A5.9/A5.9M ER2209 

KTS-2594 A5.9/A5.9M ER2594 

奥氏体  AWS 

KTS-307Si - 

KTS-307HM - 

KTS-308 A5.9/A5.9M ER308 

KTS-308L A5.9/A5.9M ER308L 

KTS-308H A5.9/A5.9M ER308H 

KTS-308LSi A5.9/A5.9M ER308LSi 

KTS-309 A5.9/A5.9M ER309 

KTS-309LMo A5.9/A5.9M ER309LMo 

KTS-309L A5.9/A5.9M ER309L 

KTS-309LSi A5.9/A5.9M ER309LSi 

KTS-310 A5.9/A5.9M ER310 

KTS-312 A5.9/A5.9M ER312 

奥氏体 AWS 

KTS-316 A5.9/A5.9M ER316 

KTS-316L A5.9/A5.9M ER316L 

KTS-316H A5.9/A5.9M ER316H 

KTS-316LSi A5.9/A5.9M ER316LSi 

KTS-317 A5.9/A5.9M ER317 

KTS-317L A5.9/A5.9M ER317L 

KTS-320 A5.9/A5.9M ER320 

KTS-330 A5.9/A5.9M ER330 

KTS-347 A5.9/A5.9M ER347 

KTS-347H A5.9/A5.9M ER347 

KTS-347Si A5.9/A5.9M ER347Si 

KTS-385 A5.9/A5.9M ER385 

马氏体/铁素体 AWS 

KTS-409Ti A5.9/A5.9M ER409 

KTS-409Cb A5.9/A5.9M ER409Cb 

KTS-410 A5.9/A5.9M ER410 

KTS-420 A5.9/A5.9M ER420 

KTS-430 A5.9/A5.9M ER430 

KTS-430Nb A5.9/A5.9M ER430 

KTS-439Ti A5.9/A5.9M ER439 

沉淀硬化 AWS 

KTS-630 A5.9/A5.9M ER630 

氩焊条(TIG Rod) 



铁素体 AWS 

KMX-409Ti A5.22/A5.22M EC409 

KMX-439Ti A5.22/A5.22M EC439 

KMX-430LNb - 

奥氏体 AWS 
KFW-307 A5.22/A5.22M E307LT1-1/4 

KFW-307F A5.22/A5.22M E307T0-1/4 

KFW-308L A5.22/A5.22M E308LT1-1/4 

KFW-308LF A5.22/A5.22M E308LT0-1/4 

KFW-308H A5.22/A5.22M E308HT1-1/4 

KFW-309L A5.22/A5.22M E309LT1-1/4 

KFW-309LF A5.22/A5.22M E309LT0-1/4 

KFW-309LMo A5.22/A5.22M E309LMoT1-1/4 

KFW-309LMoF A5.22/A5.22M E309LMoT0-1/4 

KFW-310 A5.22/A5.22M E310T1-1/4 

KFW-316L A5.22/A5.22M E316LT1-1/4 

KFW-316LF A5.22/A5.22M E316LT0-1/4 

KFW-317L A5.22/A5.22M E317LT1-1/4 

KFW-317LF A5.22/A5.22M E317T0-1/4 

KFW-347 A5.22/A5.22M E347T1-1/4 

双相钢 AWS 

KFW-2209 
A5.22/A5.22M 

E2209T1-1/4 

KFW-2594 
A5.22/A5.22M 

E2594T1-1/4 

药芯焊丝(Flux Cored Wire) 



 奥氏体 AWS 

KW-308 A5.9/A5.9M ER308 

KW-308L A5.9/A5.9M ER308L 

KW-309 A5.9/A5.9M ER309 

KW-309L A5.9/A5.9M ER309L 

KW-309MoL A5.9/A5.9M ER309LMo 

KW-316 A5.9/A5.9M ER316 

KW-316L A5.9/A5.9M ER316L 

KW-317L A5.9/A5.9M ER317L 

KW-347 A5.9/A5.9M ER347 

马氏体 AWS 
KW-410 A5.9/A5.9M ER410 

KW-420 A5.9/A5.9M ER420 

双相钢 AWS 
KW-2209 A5.9/A5.9M ER2209 

KW-2594 A5.9/A5.9M ER2594 

焊剂 应用 
KF-300S 适用一般奥氏体不锈钢 
KF-810 适用马氏体不锈钢 
KF-DP 适用347与双相钢 

埋弧焊丝&焊剂 (SAW Consumables) 



相关产品详细信息请参考 广泰产品手册 
         或官方网站: www.kuangtai.com 


